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 ٢٨١          المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 ٢٨٣ مواد الخلطات الإسفلتية: القسم السابع

 ٢٨٣   عـام١-٧

 ٢٨٣   المواد الإسفلتية٢-٧
 ٢٨٣ (Asphalt Cement - AC)  الإسفلت الصلب ١-٢-٧

 ٢٨٣   الاستخدام١-١-٢-٧
 ٢٨٤   المتطلبات٢-١-٢-٧

 ٢٨٤ (Cutback Asphalt)ل   الإسفلت السائ٢-٢-٧
 ٢٨٤   الاستخدام١-٢-٢-٧
 ٢٨٤ المتطلبات  ٢-٢-٢-٧

 ٢٨٤ (Emulsified Asphalt)  الإسفلت المستحلب ٣-٢-٧
 ٢٨٤   الاستخدام١-٣-٢-٧
 ٢٨٥ المتطلبات  ٢-٣-٢-٧

 ٢٨٥ (Modified Asphalt)  الإسفلت المحسن ٤-٢-٧
 ٢٨٥ الاستخدام  ١-٤-٢-٧
 ٢٩٦   المتطلبات٢-٤-٢-٧

 ٢٩٦   التصنيع٥-٢-٧
 ٢٩٧ الإسفلتيةجراءات قبول المواد   إ٦-٢-٧

 ٢٩٧ حاوية الشحن  ١-٦-٢-٧
 ٢٩٧ )Delivery Ticket(م بطاقة التسلي  ٢-٦-٢-٧
 ٢٩٧ شهادة المطابقة  ٣-٦-٢-٧
 ٢٩٨ إجراءات أخذ العينات لأغراض القبول  ٤-٦-٢-٧

 ٢٩٩ القياس  ٧-٢-٧
 ٢٩٩ الدفع  ٨-٢-٧

 ٢٩٩ )Aggregates(  الركام ٣-٧
 ٢٩٩   متطلبات عامة١-٣-٧
 ٣٠٠ )Coarse Aggregate(  الركام الخشن ٢-٣-٧

 ٣٠٠   الوصف١-٢-٣-٧
 ٣٠٠   متطلبات النوعية٢-٢-٣-٧
 ٣٠١   التدرج٣-٢-٣-٧

 ٣٠١ )Fine Aggregate(  الركام الناعم ٣-٣-٧
 ٣٠١   الوصف١-٣-٣-٧
 ٣٠١   متطلبات النوعية٢-٣-٣-٧
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 ٣٠١   التدرج٣-٣-٣-٧
 ٣٠١ )Mineral Filler(  مادة الحشو المعدنية ٤-٣-٧

 ٣٠١   الوصف١-٤-٣-٧
 ٣٠٣   متطلبات النوعية٢-٤-٣-٧
 ٣٠٣   التدرج٣-٤-٣-٧

 ٣٠٤ خلطات الإسفلتية  الركام الكلي لل٥-٣-٧
 ٣٠٤   متطلبات النوعية للركام الكلي للخلطات الإسفلتية١-٥-٣-٧
 ٣٠٤   تدرج الركام الكلي للخلطات الإسفلتية٢-٥-٣-٧

 ٣٠٧ )Aggregate Stockpiling(  تخزين الركام ٦-٣-٧
 ٣٠٨ الركامإجراءات قبول مواد   ٧-٣-٧
 ٣٠٨   القياس٨-٣-٧
 ٣٠٨   الدفع٩-٣-٧
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